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②  コアビット法 

コア径 25 mm 用のコア削孔用ビットを装着させた電動ハンマを用いて、被覆工表面に

三日月型の溝を掘る。溝を掘る際に、コアビットの刃先を斜めに被覆工表面に当て、溝

の深さがだんだんと深くなるように溝を刻んでいく。溝の端部は浅く、だんだん溝が深

くなるような三日月型の溝を作成できる。この溝にフェノールフタレインを散布すると、

溝には紫色に発色する部分と発色しない部分の境界ができる。その境界を鉛筆でマーキ

ングし、その地点の溝深さをデプスゲージで測定し、その値を中性化深さとする。この

方法は、微破壊であり手軽にできるため、現場で簡易に被覆工の中性化深さを求める方

法としては優れているが、被覆工が高い水分状態にある側壁水中部や底版では適用がで

きない。被覆工が乾燥している気中部での測定に向いている。無機系被覆工の中性化深

さの実測事例（側壁気中部）を図 11.5.1-9 に示す。経年的に中性化深さを測定すること

により、被覆工の中性化速度係数を求めることができ、将来的な中性化の進行を予測す

ることができる。 

変⾊境界

コアビットで掘削 変⾊境界を鉛筆でマーク 測定

コア削孔⽤ビット

ディプスゲージ

 

写真 11.5.1-5 小口径コア法の概要 
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図 11.5.1-9 無機系被覆水路側壁（気中部）の中性化深さと中性化速度係数（Ｈ工法） 

 

なお、母材の中性化の進行が抑制されているかを確認するためには、従来のドリル法

により電動ドリルで母材まで削孔を行い、中性化深さを確認する。 
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4.  高周波容量式水分計による水分率計測 

高周波容量式水分計は、コンクリートの補修時の下地処理における水分率管理に広く適

用されている。これは、高周波の電磁波（20 MHz）を材料に作用させ、誘電率を計測する

ことで、材料の水分率を推定する方法であり、材料の表面付近の水分率を計測することが

可能である。(写真 11.5.1-6 を参照) 

表面含浸工法のモニタリングにおいては、表層 10 mm の水分率を評価し、表面含浸材

が表面付近にどの程度残っているかを計測するものとする。なお、計測は、1 スパンで側

壁・底版で各 3 か所程度実施し、1 か所で 5 回計測してその平均値と併せて記録する。ま

た、表面含浸工法の施工面と非施工面との比較により性能の持続性を評価することが有効

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  通水性や目地補修後の止水性調査 

表面被覆工法の通水性は、対策前後の通水性の比較及び継続的に通水性を計測すること

により評価する。通水性は、水路の粗度係数又は水位・流量曲線の変化によって把握する。

漏水量は分合流の無い区間の上流と下流端の流量差から求める。 

通水流量は、マニング公式から流水断面積と流速の積により求められる。 

流水断面積は、スタッフにより計測した水深と水路幅を積により算出される。 

流速は、電磁流速計等にて直接測定する。 

【流量】 

 

 

【マニングの平均流量公式】 

 

 
 

            Q: 流量(m3/s) V: 平均流速(m/s) A: 流水断面積(m2)  

      n: 粗度係数 R: 径深(m)=(A)/(P) I: 水路勾配 P: 潤辺(m) 

また、上式より、水路勾配が分かれば、水路の粗度係数を求めることができる。 

水路勾配は、縦断図に記載されているが、不同沈下が生じている水路では縦断測量にて

検証を行うことが望ましい。漏水量は、上下流の流量を求め、その差より求める。 

目地補修箇所の止水性の調査は、塩ビ製の半割管等のカバーを目地補修箇所に設置し、

水路との接合部分を止水材にて一体化させ水密性を確保した後、カバー内に水を充填させ、

その減水量から漏水の有無や漏水量を測定する方法等が考えられる。 

写真 11.5.1-6 高周波容量式水分計の例 
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11(5)イ(ア)4)  モニタリング結果の記録 
基本調査で実施したモニタリング結果は、所定の記録様式に蓄積し、補修工法の効果検

証にフィードバックしていく。 

記録様式の構成について、表 11.5.1-4 に示す。また、記録様式の一例を表 11.5.1-5 ～

表 11.5.1-6 に示す。 

モニタリング調査様式は、調査主体によって変状記録にバラツキが発生しないように入

力を選択式としており、記入者は様式の項目についてもれなく記載する。 

また、蓄積したモニタリング調査結果のデータから、ひび割れ延長や浮きの規模（定量

値）を蓄積することで対策後の劣化の進行性を把握することができ、地域別、施工状況別

の変状進行の度合い等を分析することで、工法の特性を把握することも可能となる。 

 

表 11.5.1-4 モニタリング記録様式の構成 

様式 

No. 

モニタリング調査様式 

シートの内訳 記載する内容 蓄積意図 

1 表紙 
モニタリングする施設名・工

法名 
 

2 施設基本情報 
施設の基本情報（水路形式・

計画流量等） 

・施設の情報を記録 

3 施設変状状況 

対策実施前の変状状況（対策

による改善対象の変状要因・

対策前のひび割れ幅等） 

・補修を実施するに至る

経緯その地域での主な劣

化要因 

4 対策工法情報 

対策工法に関する概要情報

（工法種類・範囲・品質試験

結果等） 

・施工した補修工法の情

報・施工時の初期値等を

記録 

5 施設図面・補修前展開図 

施設位置図、施設平面縦断

図、補修工標準断面図、施設

補修前の変状展開図を添付 

・施工箇所の図面の保管 

・補修前の状況を確認す

る際の参考情報 

6 
調査結果記入表（定点

〇） 

実施したモニタリング調査結

果を記載（発生変状・要因

等） 

調査結果の展開図を添付 

・展開図を情報項目化

し、定量的に劣化状況を

蓄積 

7 
ひび割れ経年調査表（定

点〇） 

ひび割れの経年的な進行の確

認 

＊変状を記録していく際の参

考様式 

・各自で変状の経年的な

変化を蓄積する際の参考

様式 

8 浮き経年調査（定点〇） 

浮きの経年的な進行の確認 

＊変状を記録していく際の参

考様式 
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表 11.5.1-5 モニタリング様式例（1/2） 

記入欄 単位 備考

選択式

m

m2

試験方法

試験方法

試験方法

試験方法

試験方法

【表面被覆工】　対策工法情報調査表　（補修・補強工事の実施状況の調査・記録）

情報項目

結果（測定結果と判定基準）

結果（測定結果と判定基準）

品質管理項目（要求性能）

結果（測定結果と判定基準）

対策工事期間中の主な天候（降雨や積雪の
有無等）

対
策
工
法
基
礎
情
報

対策工法区分

対策工法名

高度化事業管理番号

品質管理③

開始年月日

品質管理項目（要求性能）

品質管理項目（要求性能）

結果（測定結果と判定基準）

品質管理④

施工業者名

工法に求める性能（要求性能）

品質管理項目について

は、当該対策工法の実

施に当たって、確認して

いる対策工法の品質管

理の項目、試験方法及

び測定結果と判定基準

を各々記入する。

品質管理項目（試験方

法）については、

「農業水利施設の補修・

補強工事に関するマニュ

アル【開水路補修編】

（案）第3章　補修の要求

性能及び材料・工法の

品質規格と採用」で参考

提示している品質管理項

目（試験方法）を参照す

ること。

設計業務名

施工延長

工法メーカー名

工法の選定理由（対策工法の実施目的）

工事名

品質管理②

品質管理項目（要求性能）

結果（測定結果と判定基準）

品質管理項目（要求性能）

品質管理⑤

終了年月日

施工面積

施工期間
（工期）

品質管理①
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表 11.5.1-6 モニタリング様式例（2/2） 

参考（過年度調査） 記入欄（今年度）

モニタリング調査地点の対策工法区分をリストから選択

モニタリング調査地点の対策工法名

実測値（mm）

実測値（m）

実測値（m）

その他の場合

（前回との変化）の有無

進行性の判断理由

実測値（箇所）

実測値（mm×mm）

浮き総面積 実測値（m²）

その他の場合

（前回との変化）の有無

進行性の判断理由

剥離･剥落

ｽｹｰﾘﾝｸﾞ

欠損・損傷

漏水量（計測可能な場合） 実測値（ℓ/min）

ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・錆汁

摩耗・すりへり

鉄筋露出

その他

変状状況（無しor部分的（表面の50％未満）or全体的（50％以上）

その他確認された変状等特記事項・想定される要因

材料劣化

変状状況（無しor部分的（表面の50％未満）or全体的（50％以上）

変状状況（無しor部分的（表面の50％未満）or全体的（50％以上）

変状状況（無しor部分的（表面の50％未満）or全体的（50％以上）

漏水
変状状況（無しor漏水跡・滲みor流水・噴水）

変状状況（無しor部分的（表面の50％未満）or全体的（50％以上）

変状状況（無しor微細（少し摩耗と思われる現象が見られる場
合）or顕著（明らかに摩耗・すりへりの状態が見られる場合））

2.ハンチ部に集中して発生している。

3.天端付近に集中して発生している

4.特徴的な発生形状を示さない浮き。

5.小規模の浮きが点在して発生している。

進行性

浮き

発生箇所数

浮き最大面積

浮き発生密度
（側壁の総面積に対して概ね20％未満or20％～50％未満or50％以上）

浮き発生形状
発生傾向として該当するものに
○（複数選択可）

1.目地付近に集中して発生している。

主な想定発生要因
（施工不良・凍害・経年的な付着強度の低下・補修材と母材の間に水
分の浸透・その他から選択）
※想定発生要因が不明の場合はその他を選択しその他理由記載欄
に記入

進行性

主な想定発生要因
（乾燥収縮・外力・アルカリシリカ反応・温度ひび割れ・凍害・施工不
良・補修材の経年劣化・その他から選択）
※想定発生要因が不明の場合はその他を選択しその他理由記載欄
に記入

2.特徴的な形状を示さないひび割れ

3.格子状・亀甲状などのひび割れ

4.側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ

5.鉄筋に沿ったひび割れ

6.既設水路に見られたひび割れと同位置付近に発生しているひび割れ

補修施工部位（モニタリングしている工法で補修施工している部位をリストから選択）

実施調査内容

洗浄前の補修面状況（異物の付着状況等）

洗浄方法

仮設の有無とその概要

定点調査スパンNo
（原則1スパン＝1定点として記載）

定点調査個所の選定理由

【表面被覆工法】　モニタリング調査情報調査表　（施工後の施設のモニタリング調査・記録）

情報項目

基
本
情
報

モニタリング調査実施年月日

モニタリング調査実施時の天気

モニタリング調査実施時の気温（℃）

モニタリング調査実施部署

モニタリング調査実施担当者

調
査
結
果
（

側
壁
・
天
端
）

ひび割れ

ひび割れ最大幅

ひび割れ最大幅の延長

ひび割れ総延長

ひび割れ形状
発生傾向として該当するものに
○（複数選択可）

1.目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ
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11(5)イ(イ)   詳細調査 

長寿命化対策後に顕著な変状や再劣化が認められた場合に、変状の発生要因の究明や母材

変状の進展状況等、再対策の要否を判断するための技術情報の収集を目的として詳細調査を

実施する。 

 

【解説】 

詳細調査は、変状の発生要因の特定や母材変状の進展への影響具合、工法の性能状態につ

いて破壊試験や促進試験等で確認するものである。 

  

補修工法に生じる変状の形態や想定される要因は、工法の使用材料の特性によって異なる

こと、また、施設の使用環境条件や施工条件によっても変状の程度は異なることから、調査

項目や手法については施設個別に検討する必要がある。なお、対策後の施設の調査・評価手

法については、研究開発段階であることから、研究機関と連携したモニタリング調査の実施

も必要に応じて検討するとよい。 

以降に詳細調査事例を示す。 

 

●A 地区：アンカー固定式ＦＲＰＭ板パネル補修工法の浮きの発生要因の特定と程度の把握 

本事例は、打音調査により浮きが確認されたため、その発生要因の特定と程度を把握する

ために詳細調査を実施。全面的な赤外線調査により顕著に浮きが発生している箇所を特定し

た後、その箇所のパネルを取り外し、パネル背面のグラウト充填状況や母材の中性化状態を

確認。  

また、工法開発業者と施工当時の資料や現場状況を確認することによって、充填材の品質

不良や施工不良を特定した例である。 

 

●B 地区：無機系表面被覆工法のひび割れの発生要因の特定と母材変状の進展の把握 

本事例は、目視調査により亀甲状と部材水平方向のひび割れが確認されたため、その発生

要因と程度を把握するため詳細調査を実施。付着強さ試験や表面被覆材の一部をはつり取り、

ひび割れの形状・深さと母材変状との関係を調査。また、当該施設は、アルカリシリカ反応

による劣化と凍害の複合劣化が疑われていたため、母材変状の進展調査として圧縮強度・静

弾性係数試験、促進膨張試験等を選択。 

補修材の変状と母材劣化の関係性や補修後の施設の再劣化を特定した例である。 

 

事例のほかに、表面被覆工法のモニタリング手法として、水分センサを用いた水分浸入抑

制効果の確認手法や機械イーピーダンス法を用いた浮きの発生状態・予測の定量的評価手法

等について研究機関において検討が進められている。 
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●A 地区（アンカー固定式ＦＲＰＭ板パネル補修工法・寒冷地区）  

【調査内容】 

・打音調査、赤外線調査で浮きの発生状況を確認。 

・浮きの顕著な発生部において、パネルの一部を取り外して、背面のグラウト充填状況を調査。 

・パネルを外した状態で母材表面の中性化状態を確認。 

【調査結果】 

・打音調査及び赤外線調査により浮きが全体的に確認された。 

・裏込材は健全で躯体に貼りついていたが、パネル背面には裏込め材がほとんど付着していない

状態であった。 

・開水路側面の天端付近では母材の中性化が進行。 

【調査結果に基づく変状発生要因等】 

・アンカー孔の面取りが過大すぎたためアンカーが埋没し板を十分支持できていない。 

・工法開発業者が推奨する充填材（高流動性のモルタル）ではなく、セメントペーストを用いて

いた。 

・充填方法として、専用ホッパーで天端からモルタル投入していた（落差が大きく材料分離が発

生）。 

・今後も、パネルと充填材の隙間が凍結融解等によりどのように工法性能に影響するのか継続的

に調査を行う。 

 

 

図 11.5.2-1 

 

図 11.5.2-2 
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●B 地区（無機系表面被覆工法・寒冷地区）  

【調査内容】 

 亀甲状と部材水平方向のひび割れが確認されたため、表面被覆工法の一部をはつり、ひび割れ

の形状や深さ、母材変状の関係性を調査。また、コアを採取し、圧縮強度と弾性波試験を実施。そ

の他、付着強さ試験や中性化試験を実施（水中・気中部）し、変状の発生要因と程度を確認。  

【調査結果】 

・付着強さ試験：試験位置 1-1～1-3（ひび割れ周辺部）：0～0.8 N/mm2  

         試験位置 2-1～2-3（変状なし、気中部）：0.3～0.8 N/mm2 

         試験位置 3-1～3-3（変状なし、水中部）：2.3～3.8 N/mm2  

・中性化試験：中性化なし  

・コア観察：層状のひび割れや骨材の周辺が黒く変色している状況を確認（試験位置 37-3） 

・はつり調査：ひび割れが発生していた被覆上部は容易にはつれた。母体にも同位置の水平方向の

ひび割れを確認。  

【調査結果に基づく変状発生要因等】 

・当該施設では変状形態より凍害とアルカリシリカ反応による劣化が疑われ、母材のひび割れの動

きに表面被覆工が追従できずに、表面被覆工表面にひび割れが生じた。 

・母体コンクリートの劣化進行過程を確認するため、圧縮強度、静弾性係数、促進膨張試験等を実

施。 

 

 

 

 

図 11.5.2-4【はつり調査状況】 

図 11.5.2-5【コア観察状況】 

図 11.5.2-3 
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11(6)  変状要因の究明と再対策の要否の検討 

対策工法の変状の進行程度や母材変状の進展状況等を評価し、再対策の要否を判断する基本

情報として活用する。 

 

【解説】 

収集・整理した施設、対策工法に係る基本情報、基本調査及び詳細調査の結果により、補修

材料の変状の発生要因や変状進行程度、母材変状の進展状況を整理し、対策工法の要求性能が

満足しているか否か、今後所定の要求性能を維持することができるか否かを評価する。その上

で再対策の要否並びに再対策方法を検討する。 

なお、対策工法の要求性能は、施設の性能低下状態や変状発生要因調査等を考慮して施設毎

に設定されるものであることから、同様の工法であってもその適用目的や要求性能によって、

許容できる対策後の変状は異なることに留意する。 

再対策方法には、既存の対策工法を除去した後に新たな対策工法を全面的又は部分的に実施

する場合や同様の材料により修繕する場合、新たな機能を追加する場合等が考えられる。 

これらの再対策の要否や方法の判断は、母材変状の進展状況や施設の予定供用期間、既往及

び再対策工法の効果の発現性や持続性、既往対策工法の除去方法、コスト等を勘案し、更新の

可能性も含めて総合的に検討する。 

なお、コンクリート開水路に関する再対策の事例は十分に蓄積されていないことから、再対

策の要否判定及び再対策方法の検討においては、既往の事例を参考にするほか、必要に応じて

学識経験者に相談するとよい。 

また、今後は事例の整理・蓄積を積極的に行い、その蓄積情報を踏まえて再対策の要否判定

時の参考基準や再対策時の留意事項の整理等を行うものとする。 
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①  表面被覆材の水砂噴流摩耗試験方法 
 

試験方法規定者：島根大学 

 
１．適用範囲 

  この基準は、コンクリート構造物の補修等に使用する表面被覆材の水砂噴流摩耗試験方法に

ついて規定する。 

 

２．供試体 供試体の作製は次による。 

2.1 標準モルタル供試体は、195×145×40 mm とし、JIS R 5201-2015「セメントの物理試験方

法」に基づき作成し、温度 23 ± 2℃、相対湿度 50 ± 5％で 28 日間養生する。 

2.2 表面被覆材の供試体※1は、195×145×40 mm とし、製造業者の定める仕様で作成し、温度 23 
± 2℃、相対湿度 50 ± 5 ％で 28 日間養生する。 

 

３．試験方法 

水砂噴流摩耗試験方法は、供試体を回転ドラムに取り付け、ドラムの回転数 30 rpm で、上部

に設置された噴射口から供試体に、2.0 MPa、88.9 ℓ/minの珪砂混入圧力水を 10 時間※2噴射す

る。その際、試験機に投入する珪砂は、3 ℓ (試験機内水量 280 ℓ )とし、粒径は 0.61～1.18 mm
とする。 

 

４．計測方法 

水砂噴流試験方法の計測は、試験前と試験時間 2 時間、5 時間、10 時間後に、レーザー変位

計（繰り返し精度 0.5 μm）を摩耗深さ方向に使用することで実施する。計測範囲は、図１に示

すように、供試体中央部の濃灰色と淡灰色の範囲（50×75 mm）とし、測線を供試体の短辺に

平行に約 10 mm 間隔で設定し、側線上では 0.5 mm 間隔で供試体表面形状（摩耗深さ）を測定

する。なお、平均摩耗深さの算出範囲は図の濃灰色の範囲（50×25 mm）であり、試験中の摩

耗の進行状況を観察するための参考値である摩耗体積の算出範囲は図の濃灰色と淡灰色の範囲

（50×75 mm）である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 表面被覆材の供試体についての注意事項。厚さが 40 mm より薄い場合はコンクリート板等で調整して確保する。 

また、摩耗量を正しく測定できない場合があるため、吸水により膨潤する材料を供試体に用いてはならない。 
2 補修の効果が期待される期間を 20 年とした場合に相当する試験時間。 

図１ 摩耗量の計測範囲 



巻末－2 
 

５．報告 
5.1 本試験による結果の報告は、次の事項を必須とする。 

a) 表面被覆材の種類 

b) 供試体の数 

c) 摩耗量 試験時間ごとの摩耗体積、平均摩耗深さ 

d) 水砂噴流摩耗試験の試験条件及び試験時間 

e) 試験年月日 

f) 試験機関名 
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② 表面被覆材の繰返しひび割れ追従性試験方法(案) 

 
試験方法規定者：農林水産省独自試験  

 
表面被覆材の繰返しひび割れ追従性試験方法の試験体の作成は、JSCE-K 532-2013「表面被覆

材のひび割れ追従性試験方法(案)」に準じて作成し、繰返し引張試験方法を追加したものである。 

 

１. 適用範囲 

この規準は、コンクリート構造物の補修に使用する表面被覆材の繰返しひび割れ追従性試験

方法について規定する。 

 

２. 引用規格 

次に挙げる規格は、この規準に引用されることによって、この規準の規定の一部を構成する。

これらの引用規格は、その最新版を適用する。 

JSCE-K 511 表面被覆材の耐候性試験方法（試験用基板の作成方法） 

JIS R 5201  セメントの物理試験方法（試験用基板（モルタル）の作成仕様） 

JIS R 6252  研磨紙（研磨紙の種別） 

 

３. 定義 

この規準で用いる主な用語の定義は、下記のとおり。 

繰返しひび割れ追従性：表面被覆材がその延伸性によって、コンクリートのひび割れの繰返

し挙動と無関係にその被覆性を保持する性能。 

 

４. 試験体 

4.1 試験用基板 試験用基板(以下、基板という)は、下記に従い作成する。 

a) 試験用基板の作製は、JSCE-K 511の4.1 (試験用基板)を引用し、水セメント比50 ％、砂セ

メント比3のモルタルを、内のり寸法40×120×10 mmの金属製型枠を用いて成形する。 

b) 温度20 ± 2℃、相対温度80 ％以上の状態で24時間養生したのち脱型し、その後6日間温度20 
± 2℃で水中養生する。 

c) 水中養生終了後、温度23 ± 2℃、相対湿度50 ± 5％で7日間以上養生し、図１に示すように成

形時の上面（表面被覆材の塗布面と反対側の面）にダイヤモンドカッターにより深さ5 mmの

カットを入れて折り曲げ基板を2つに切断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 試験体の形状 
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d) 2 つに割った基板を鋼あるいはステンレス板上で突き合わせ、側面全周を粘着テープで巻い

て固定する。 

 

4.2 試験体の作製 

試験体の作製は、下記のとおり。 

a) 切断線に沿って、約20 mmの幅で製造業者の定める不陸調整材をへらですり込むようにして

塗布し、硬化後、不陸調整材塗布面をJIS R 6252に規定する150 番研磨紙を用いて研磨して、

余分な不陸調整材を取り除く。 

b) 切断面に材料が流れ込まないように注意して、両端を30 mm残して製造業者の定める仕様で

表面被覆材を塗布し、温度23 ± 2℃、相対湿度50 ± 5％で28日以上養生したものを試験体と

する。 

c) 試験用基板及び試験体について、本案で示す寸法での作成が困難な場合は発注者と協議を行

いその仕様を決定する。 

 

4.3 試験体の種類 

試験体の種類、適用試験筒条及び試験体の数は、表１による。 

 

 

 

4.3.1 標準状態試験体 

試験体に鋼板を取り付けたままで、温度23 ± 2℃、相対湿度50 ± 5％で28日間以上養生を行っ

たのち、鋼板を取り外し、温度23 ± 2℃で試験に供する。 

 
５. 試験方法  

5.1 初期引張変位 

試験体を銀板あるいはステンレス板から取り外して、チャック間にあそびができるようにし

て疲労試験機に回定し、5 mm/minの等速度で引張り、0.2 mmの変位を加える。 

 

5.2 繰返し引張試験 

繰返し引張試験は、初期変位0.2 mm、伸縮± 0.1 mmとし、1.0 Hzの変位速度で行う。繰り返

し回数は、表面被覆材の耐用年数に従い、表２による。 

 
表２ 繰返し引張回数 

表面被覆材の耐用年数 繰返し引張回数 

20 年 7,300 回以上 

40 年 14,600 回以上 
 

試験を打ち切る時期は下記のとおり。 

a) 表面被覆材が破断したときや、目視により表面被覆材の一部に破断を確認したとき 

b) a)の条件を満たさなかった場合は、繰返し引張回数が規定の回数を超えたとき 

試験項目 試験体の種類 適用試験の箇条番号 試験体の数 

繰返しひび割れ 
追従性試験 標準状態試験体 4.3.1 3 

表１ 試験体の種類 
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６. 試験結果 

試験結果は、個々に算出し、四捨五入して、有効数字2桁の値に丸めて示す。 

 

７. 報告 

本試験による結果の報告は、次の事項を必須とする。 

 

a) 表面被覆材の種類と被覆仕様(JSCE-K 511の表３による) 

 

表３ 表面被覆材の種類と被覆仕様（JSCE-K 511） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 試験体の種類 

c) 繰り返し回数 (繰り返し回数と引張荷重（最大荷重、最小荷重）曲線を添付) 

d) 破断したり、目視により表面被覆材の一部に破断を確認したときの塗膜の状態 

e) 規定の繰返し回数時の塗膜の状態 

f) 試験年月日 

g) 試験機関名 
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